B4 Den Braven

Technicky list
TL 06.77g Flexibilni gelové lepidlo na obklady a dlazbu ULTRA FLEX C2TE 9
S1 s

Flexibilni
gelové Iepidlo

Produkt

Deformovatelné cementové lepidlo se snizenym skluzem a prodlouzenou dobou zavadnuti vyhovuijici
izolanich materialii a stérkovani armovaci tkaniny. Lepeni pfimo na starou dlazbu, el. vytapéné rohoze, [ERIRI\F13]
velkoformatové prvky s vysokou mechanickou zatézi omitku beton, pérobeton, neomitnuté zdivo, apod. CEIE 1
Vyhovuije evropské normé CSN EN 12004: 2007+A1:2012 pro typ C2TES1. Vyznacuje se vysokou plasticitou,
lepivosti a flexibilitou lepeni a gelovou konzistenci.

Vlastnosti
e  Odolné vodé a mrazu e  Vysoky pevnost v tahu i tlaku
e Pro vnitini a vnéjSi pouziti e  Prodlouzena doba zavadnuti
e  Vysoce flexibilni, s vysokou pfilnavosti e  Se snizenym skluzem
e Gelova konzistence e  Vyssivydatnost

Pouziti

- Lepeni keramickych obkladd a dlazby, dlazby z pfirodniho kamene na omitku beton, pérobeton, neomitnuté zdivo i na starou
dlazbu;

- Do interiéru i exteriéru;

- Lepeni dlazby na podlahové vytapéni, pro pfimou aplikaci na el. vytapéné rohoze, starou dlazbu a obklady

- Lepeni velkoformatové dlazby s vysokou mechanickou a tepelnou zatézi

- Lepeni fasadniho EPS-F a MW s podélnym viaknem a nasledné stérkovani vyztuzné sklotextilni mfizky a uchycovani stavebnich
profili

Technické vlastnosti — Super FLEX C2TE S1 .
Baleni

Zaklad Cementova smés s pojivy o Pytel25kg
:)bj_emové hmotnost erstvého kg/m? = 1500

epidla Barva

Doba zpracovatelnosti min 180 pfi 20 °C a 65 % rel. vlhkosti o Seda
Otevieny ¢as min 30 pfi 20 °C a 65 % rel. vlhkosti

Opravy min 5-15 po naneseni

Velikost stfedniho zrna mm 0,30

Tepelna odolnost °C -30/+70 po vytvrzeni

Aplikacni teplota °C +5/+30 Pro vzduch i podklad
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Pevnost v tahu za ohybu MPa 21,0 (N/mm?)

Pocatecni tahova pridrznost MPa 21,0 (N/mm?) CSN EN 13488.2
Tahova pfidrznost po ponofenido | MPa 21,0 (N/mm?) CSN EN 13488.3
vody

Tahové pfidrznost po vystaveni CSN EN 13488.5

2!
cyklim zmrznuti-roztani MPa 21,0 (Nimm?)

;rea;::vé pridrznost po plsobeni MPa >1,0 (Nimm?) CSN EN 13488.4
Doba zavadnuti: Tahova pridrznost | MPa 20,5(N/mm2) | Poméné nez 30 min (CSN EN 1346)
Skluz mm <05 EN 1308:1996
Nanaseni - stérka hrebenova - zubova
Sparovani obkladi hod =24 pfi 20 °C a 65 % rel. Vlhkosti
Sparovani dlazby hod =48 pfi 20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Plné zatizeni dny =28 pfi 20 °C a 65 % rel. Vlhkosti
Spotreba zamésové vody | = viz obal

kg/m?2 =25 pfi tloust'ce 3 mm - obklad
Spotieba lepidla kg/m?2 =4-6 pfi tloust'ce 6 mm - obklad

kg/m?2 =55 pfi tloustce 6 mm - podlah. vytapéni

Omezeni

Mimo jiné neni vhodné pro lepeni za nizkych teplot pod +5 °C a pfimého slune¢niho zaru - chranit pred rychlym vysusenim. Neni
vhodné na kovové, plastové a dievéné podklady a podklady na bazi dfevni hmoty.

Cementové lepidlo by nemélo pfijit do pfimého kontaktu s anhydritovym potérem, vzdy je nutné, v pfipadé pouziti cementovych
lepidel oddélovaci mustek. Vihkost pfi aplikaci by neméla presahnout 80%.

Podklad

Musi byt isty, pevny, suchy, nosny a tvrdy, nezmrzly, bez volnych ¢astic prachu, mastnot a oleje. Savé podklady napenetrujte
Penetracnim natérem S2802A nebo Hloubkovou penetraci pied nanesenim lepidla. Pokud je podklad vihky, probiha tuhnuti tmelu
znacné pomalu. Pokud je lepidlo aplikovano na anhydrit je nutné pouzit penetraci Primer Alfa.

Rozmichani

K pripravé pouzit pitnou vodu nebo vodu spliiujici CSN EN 1008.

Suchou smés dtikladné promichat s vodou v mnozstvi (viz. obal) v hladkou homogenni hmotu a nechat 5 - 10 minut odstat. Nesmi
se vytvofit hrudky. Poté znovu dikladné promichat. Pro rozmichani je vhodné pouzit vrtacku s nastavcem (michadlem) s nizkymi
otackami (500 ot/min.).

Zpracovani

Pri lepeni obkladu se lepidlo nanese v tenké vrstvé na celou plochu podkladu hladkou stranou hladitka a potom se procese zubatou
stranou hladitka. Kontaktni plocha v interiéru mezi prvkem a podkladem musi byt vice jak 65%, v exteriéru vice jak 90%. Do takto
pripraveného liizka se kladou za souc¢asného pfitlaceni obklady nebo dlazba. Maximalni tloustka loze je 5 mm. Pozor, predbézné
vlhéeni obkladi ani podkladu se neprovadi!!! Doba, po kterou je mozné obklady a dlazbu pokladat (otevieny cas) je cca 30 minut.
Za extrémniho tepla je vétSinou tento ¢as kratsi. V pfipadé, ze lepidlo zavadne, je potieba ji v celé nelepivé vrstvé seSkrabnout a
na ocisténou plochu znovu nanést lepici vrstvu. Obklady stén je mozné sparovat po 24 hodinach a dlazbu nejdfive po dvou dnech.
Pri lepeni venkovni dlazby (mrazuvzdorné, slinuté, i jinak oznacované) doporuc¢ujeme nanést na dlazdici tenkou vrstvu lepidla
hladkou stranou hladitka. TlustsSi vrstvu lepidla pak naneste na podklad hladkou stranou hladitka a poté procesejte zubovou
stranou hladitka o rozmérech zub min. 6x6 mm.
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Pozn.: Dlazdice s vysoce kompaktnim stfepem, s nasakavosti max. 0,5%, se oznacuji jako mrazuvzdorné, jejichz povrch mize byt
hladky, lestény, pololestény (satinato), reliéfni, imitace pfirodnich kameni apod. Tyto dlazdice jsou vhodné nejen pro pouziti do
interiéru, ale predevsim v exteriérech.

Lepeni tepelné izolacnich materialt

Polystyrénové a mineralni desky se kladou na vazbu, bez vypliiovani spar. Pro podklady s nerovnosti vétsi jak £4 mm je nutno na
izolant nanaset lepici tmel ve vrstvé az 2 cm po obvodé a ve 2-3 mistech uvnitr desky ve stejné vrstvé. Po pfilepeni musi kontaktni
plocha tvorit min. 40% plochy desky. Na podklad s nerovnosti mensi nez 4 mm se lepici tmel na izolant nanasi zubovou stérkou
se zubem velikosti az 10 mm. Izolanty je nutné pfichytit hmozdinkami min. po 24 hodinach od nalepeni desek a prebrousit fasadni
desky.

Stérkovani izolacnich materialt

Stérkovani je nutné provadét ve dvou krocich, a to nanesenim lepidla a vtlaéenim vyztuzné tkaniny do ¢erstvého tmelu. Perlinka
se klade s presahem min. 10 cm. V rozich a na $paletach se vyztuz zesili dal$i vrstvou perlinky a osadi se rohové listy. Povrch
stérky se zarovna a zahladi. Kone¢na tloustka vyztuzené stérkové vrstvy je cca 4 mm. Po vytvrdnuti armovaci vrstvy cca 48 - 72
hodinach je mozné nanaset vrchni omitku.

Pozn.: Pokud se vyztuzna vrstva provadi po vice jak 14 dnech od nalepeni izolant(, je nutné fasadni desky pred armovanim opét
piebrousit.

Upozornéni

Dodate¢né pridavani kameniva, pojiva a pfisad k hotové smési nebo jeji prosévani je nepfipustné. Pii teploté pod +5 °C (vzduchu
i podkladu) a pfi oéekavanych mrazech nepouzivat.

Plochy ohrozené znecisténim je nutno piekryt. Pfipadné znecisténi hlinikovych a eloxovanych ukonéovacich list okamzité o€istéte,
jinak na nich mohou zlstat trvalé skvrny. V pfipadé lepeni obkladi bez povrchové tpravy (glazury) napf. pfirodniho kamene jako
biridlice, piskovec a podobné obtizné Cistitelny povrch je nezbytné nutné dbat zvySené opatrnosti pfi pokladce, aby nedoslo k jejich
potfisnéni. Cementové lepidlo z téchto ploch pak Ize odstranit velmi obtizné a pouze mechanicky. Vyrobce neruéi za $kody vzniklé
nespravnym pouzitim vyrobku.

Pro ukladani nejsou vhodné podklady na bazi dreva, kovu a umélych hmot!!!

Cisténi
Material: ihned vodou
Ruce: mydlo a voda, reparaéni krém na ruce

Aktualizace

Aktualizovano dne 27.07.2022
Vyhotoveno dne 27.07.2022

Uvedené informace a poskytnuté tdaje spocivaji na nasi viastni zkuSenosti, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladame,
Ze jsou spolehliva a presnd. Presto vsak firma nemizZe znat nejriznéjsi pouZiti, kdy bude vyrobek aplikovan, ani pouZité metody
aplikace, proto neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, co se tyce vhodnosti vyrobki pro urcita
pouZiti ani na postupy pouZziti. Kazdy uzivatel je povinen se pfesvédcit o vhodnosti pouziti vlastnimi zkouskami. Pro dalsi informace
prosim kontaktujte nase technické oddéleni.



