TECHNICKY LIST VYROBKU

Univerzalni lepidlo pro textilni krytiny

UZIN UZ 90

Disperzni lepidlo se silnou tvorbou vlaken pro textilni podlahové krytiny vieho druhu

Oblasti pouziti:

UZIN UZ 90 je disperzni lepidlo s rychlym vyvinem pfidrzné

sily pro textilni podlahové krytiny vSech druh(, pouzitelné

jako lepidlo ,mokré", pfidriné a kontaktni. Pro vnitini

prostredi.

Jako specialni lepidlo:

> pro textilni podlahoviny s textilnim rubem (TR) nebo
plsténym rubem

P pro extrémné tuhé textilni krytiny s vysokym vlastnim
pnutim

P pro tkané textilni krytiny, vpichované krytiny a krytiny
z pfirodnich vlaken

P pro textilni krytiny s latexovym pénovym nebo
latexovanym rubem

» pro PVC podlahoviny s textilnim plsténym rubem

P na savé a vystérkované podklady

P na teplovodni podlahové vytapéni

P pro namahani koleckovymi zidlemi podle DIN EN 12 529
od 1 mm tl. stérkovaci hmoty

P pro normalni zatizeni v bytovych a komercnich
prostorech

P vhodné pro mokré Samponovani a ¢isténi rozprasovacimi
extrakty podle RAL 991 A2

uzZIN UZ 90

Z-155.20-185

UZIN Uz 90
B o

Emissionsgepriiftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsatzen

Piednosti vyrobku / vlastnosti:

UZIN UZ 90 presvédcuje svou dobrou pfidrznou schopnosti a
svou velmi vysokou kone¢nou pevnosti.

SloZeni: modifikované kopolymery na bazi SBR s pryskyficemi
zesilujicimi lepivou silu.

P Univerzalni pouZziti pro viechny textilni krytiny
P Snadno roztiratelné

P Velmi dobra tvorba vldken

P Velmi nizka spotreba

P GISCODE D 1/ bez rozpoustédel

» EMICODE EC 1 PLUS / velmi malé emise

Technicka data:

Druh baleni:
Dodavané baleni: 14 kg

nejméné 12 mésicl
krémové bild/krémové bila
150 - 400 g/m?

nejméné 15 °C na podlaze
0- 15 minut *

cca 25 minut *

po 24 — 48 hodinach *

po 4 — 5 dnech *

* Pfi 20 °C a normalnich podminkach v zavislosti na druhu krytiny a savosti podkladu,
stejné tak i na zplsobu lepeni.

plastova nadoba

Skladovatelnost:
Barva mokrd / sucha:
Spotreba:

Teplota pfi zpracovani:

Doba odvétrani:
Doba kladeni:
Zatizitelné:

Konecna pevnost:
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Priprava podkladu: Dulezita upozornéni:

P Origindlni baleni je pfi mirné chladném uskladnéni nej-
méné 12 mésict skladovatelné. Chranit pred mrazem.
Nacaté baleni tésné uzavfit a obsah rychle spotfebovat.
Lepidlo nechat pred zpracovanim aklimatizovat na
teplotu mistnosti.

P Nejlépe zpracovatelné pfi 18 — 25 °C, teploté podlahy
nad 15° C, relativni vlhkosti vzduchu pod 75 %. Nizké
teploty a vysoka vlhkost vzduchu prodluzuji, vysoké
teploty a nizka vlhkost vzduchu zkracuji dobu kladeni,
tuhnuti a schnuti.

P Vlhké podklady mohou vést k sekundarnim emisim a

Pfi piipravé podkladu dbejte CSN 74 45 05 / STN 74 45 05! pachim. Proto u vystérkovanych podkladi dbat na

dobré proschnuti stérkovaci hmoty.
P Pfimé lepeni na staré zbytky lepidla mdze vést ke vza-

Podklad musi byt pevny, nosny, bez trhlin, suchy, ¢isty a
zbaveny latek, které omezuji pfilnavost (napf. nedistoty,
olej, mastnota). Povrch podkladu dikladné vysat, potom
penetrovat a stérkovat.Vhodnou penetraci a stérkovaci hmotu
vybrat z prehledu vyrobkd UZIN. Podklad zkontrolovat podle
souvisejicich norem a doporuceni a pfi nedostatcich oznamit
pochyby. Penetraci a stérkovaci vrstvu nechat vidy dobre
vyschnout.

Dbat na technické listy pouzitych vyrobkd.

Zpracovani: jemnému plsobeni a tim k nepfijemnému vyvinu
pachu. Proto je idedlni zplisob staré vrstvy odstranit.
1. Lepidlo nanést vhodnou zubovou litou rovhomérné na V' kazdém pfipadu je nutno staré zbytky lepidla
podklad a s ohledem na nanesené mnoizstvi, klima prepracovat uzaviraci penetraci a celoplosné vystérkovat
v mistnosti, savost podkladu a druh krytiny nechat odvétrat. v dostate¢né tloutce (zpravidla 3 mm) samorozlévaci
Nanést jen tolik lepidla, na kolik lze v dobé& kladeni polozit stérkovaci hmotou.
krytinu s dobrym smocenim rubu. P Krytiny musi byt pred lepenim dostatecné uvolnéné, akli-
matizované a adaptovany na bézné klima v mistnosti pfi
2. Krytinu pokratkém odvétrani polozit, celoplo3né vet¥it akon- pozdé&jSim uzivani.
ce pasl, pfip. nerovné leZici okraje pfedem pro uvolnéni P> Silné zdeformovani konct roli, zZlom(, prehybd, extrémné
opacné prohnout. Extrémni nerovnosti zatizit a neuzavrit vysoko zvednuté hrany nebo vybouleni krytiny musi byt
pod krytinu zadny vzduch. Plochu nechat 20 minut v klidu a b&hem lepeni zatizeny.
potom opét prevalcovat, pfipadné na okrajich a v prostoru . polahatské prace provadét jen na suchych podkladech

spoju vetfit. (CM meéfeni), nesavé podklady, napt. staré podklady,
stérkovat v dostacujici tloudtce vrstvy (nejméné 2 mm)
a pred kladenim nechat ddkladné vyschnout.

P Zohlednéte vieobecné uznavana pravidla oboru a tech-
niky pro kladeni podlahovych krytin v platnych narod-
nich normach (napf. B, EN, DIN, VOB, OF, SIA, CSN atd.)
Dbejte zvlasté mimo jiné na souvisejici normy, smérnice

3. Znetisténi lepidlem odstranit v ¢erstvém stavu vodou.

Udaje o spotiebé: a doporuéeni:

- - — - - DIN 18 365 ,Podlaharské prace”, O-Norm B 2236
Druh krytiny / rub krytiny | Zubovani | Spotfeba - TKB smérnice ,,Posuzovani a pfiprava podklad(i pro
Hladky, lehce strukturovany A2 150 — 200 g/m? podlaharské a parketarské prace"
Silné strukturovany, napf. textilni - BEB smérnice ,,Posuzovani a pfiprava podkladi*

' B1 200 — 250 g/m? T . g , .

rub (TR) - TKB smérnice ,Lepeni textilnich podlahovych krytin
Hruby, napt. vpichovana krytina B2 300 - 400 g/m?

Ochrana prace a zivotniho prostredi:

GISCODE D 1 — Bez rozpoustédel podle TRGS 610. Pfi zpracovani se zasadné
doporucuje pouzivani ochranného krému na pokozku a dokonalé vétrani pracovnich
prostor.

EMICODE EC 1 PLUS - ,Velmi malé emise" — zkousené a zafazené do stupné
odpovidajiciho smérnicim GEV. Nevykazuje podle dne3niho stavu znalosti relevantni
emise formaldehydu, 3kodlivych latek nebo jinych tékavych organickych latek (VOC).
Po proschnuti pachové neutralni a ekologicky i fyziologicky nezavadné.

Zakladnimi predpoklady pro nejlepsi moznou kvalitu vzduchu v mistnosti po
podlahafskych pracich jsou normalizované podminky kladeni a dobfe vyschlé
podklady, penetrace a stérkovaci hmoty.

* Pfi 20 °C a 65 % relativni vlhkosti vzduchu pfi temperovanych nadobach lepidla na
UZIN NC 170 LevelStar.

Likvidace:

Zbytky vyrobku pokud mozno shromazdit a déle pouzit. Zabranit tniku do kanalizace,
vod nebo do zemé. Plastové nadoby vyprazdnéné, vyskrabané piipadné vycisténé jsou
recyklovatelné. Nadoby s tekutym zbytkem obsahu a rovnéz shromazdéné, tekuté
zbytky vyrobku jsou zvlastni odpad. Nédoby s vytvrzenym zbytkem obsahu jsou
stavebni odpad.

Tyto Udaje vychazi z nasich peclivych vyzkumi a zkuSenosti. Rozmanitost sou¢asné pouzitych materidld, jakoZ i rozdilné podminky na stavbéch a pfi zpracovéni viak nemohou byt
nami jednotlivé kontrolovany nebo ovlivnény. Kvalita vasi prace zavisi proto ve vasem odborném posouzeni stavenisté a spravném poutziti vyrobku.V ptipadé pochybnosti provést
vlastni zkousky, nebo vyZadat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smérnice pro kladeni od vyrobce podlahoviny. Odhad spotieby je orienta¢ni a vychazi z nasich dlouhodobych
zkuenosti ohledné jednotkovych spotfeb jednotlivych materiald. Situace na stavbé (kvalita podkladu, klimatické podminky apod.), zpiisob zpracovani vyrobkd, pfipadné dal3i aspekty
viak mohou tyto spotfeby zasadné ovlivnit. UZIN nepiebirad Zadnou zaruku ohledné mnoistvi zpracovaného materidlu na zakdzce. Zvefejnénim této informace o vyrobku pozbyvaji
vdechny dfive vydané informace svou platnost. Aktualni znéni tohoto technického listu najdete na nasi domovské strance na www.uzin.cz. 10.16 /LD / 01.17 / Kro



