276

weber.bat opravna hmota
RUCNE ZPRACOVATELNA MODIFIKOVANA CEMENTOVA HMOTA

Definice vgrobku
Jednoslozkova Sedad rucné zpracovatelnd
opravnd a vyrovndvaci hmota na bazi ce-
mentu a modifikujicich pfisad pro vnitini
i venkovni pouZziti.

Technicka data

Barva
Minimalni tloustka vrstvy.
MaximalnT tloustka vrstvy
PouZiti pro interié
PouZitl pro exteriér..
Spotrfeba vody na 20kg pytel
Pevnost v tlaku....

Pevnost v tahu za ohybu 5MPa
PochUznost 2-3hodiny
Viakna NE

Zpracovatelnost pfi 20 °C a 65 %
relativnt vihkosti vzduchu

.20kg pop.)’\’rovg pytel
6mesicu

Skladovatelnost.

VSeobecné pozadavky pro podklad

Suchy, pevng, nosny, zbaveny vsech vol-
né& oddélitelngch ¢astic a balasty (jako napf.
prach, oleje, mastnoty apod.) Viechny balast-
nf latky, které mohou snizit pridrznost samo-
nivelac¢ni hmoty k podkladu je nutné obrousit,
odfrézovat ¢i odtryskat. Podklad musi vyka-
zovat mechanické viastnosti dle CSN 74 4505
nebo dle projektové dokumentace

Podminky pro zpracovani

Teplota podkladu a vzduchu i materidlu sa-
motného nesmi klesnout pod +5°C. Prace
spojené s aplikaci (napfiklad i michani) se
nesmi provadét pod +5°C, pfi zpracovani je
tfeba se vyhnout pfimgm negativnim 0c&in-
kom tepla, primého slunecniho zareni, vihka
a prOvanu. Pfi teplotach vzduchu a podklia-
du pod +5°C a nad 25°C a pri o¢ekavangch
mrazech nepouzivat. HmMotu namicha-
nou déle nez 15 minut jiz dale nepouzivejte.
Aplikovanou hmotu je tfeba v pripadé nut-
nosti béhem zrani mirné vihcit vodou.

Podkladni natér

Podklad je nutné pred samotnou aplikact na-
penetrovat penetra¢nim natérem weber.pod-
klad A fedéngm vodou v pomeéru 110 nebo
alesporl dostate¢né navihcit avsak tak, aby
na podkladu nestala voda. Weber.bat oprav-
nou hmotu aplikujeme do zavadlé penetrace
nebo na jesté vinky podklad.

Popis zpracovani

Hmota se prfipravi postupngm vmichanim
1pytle (20kg) do cca. 4,5 litrd &iste, stude-
né vody pomoci pomalob&zného michadla
(nastavec ruéni vrtagky). Mnozstvi zamésoveé
vody Ize mirné& upravovat (+0,5 litru) podle
potrebné konzistence pfi pouziti na stény
nebo podlahy.

Doba michant je cca. 2 minuty. Hmotu necha-

chame. Doba zpracovatelnosti je do 15 minut.
Naradi

Spirdlové michadlo, pfipadné vrtacka s mi-
chacim nastavcem, nddoba, nerezové hladit-
ko, zednicka IZice.

Cisteni

Nadoby, naradi a nastroje se ihned po pouzit
ocisti vodou.

Pouziti ﬁ
Weber.bat opravnd hmotu je mozno pouZzit
pro vyrovnani cementovgch omitek, be-
tonu, cementovgch mazanin, plynobeto-
nu, zdiva apod. Nenf vhodna pro vyrovnani
dreva, drevotriskovgch desek a OSB desek.
Pouziva se pro vnitfni i venkovni prostory.
Neni ur¢ena jako kone¢nd povrchova Upra-
va. Nej¢astéji ze pouziva pro opravy vgtluky,
dutin, nepohybujicich se prasklin, poskoze-
ngch hran a rohu.

Spotieba @
1,5 kg/m?/1mmv rstvy

Uvedené spotfeby jsou orientaéni a mohou se odliovat dle
druhu podkladu a zpUsobu zpracovant.

Baleni @:B

Ve 20 kg papirovgch obalech,
48 ks — 960 kg/paleta.

Skladovani &]
6 meésicu od data vgroby v origindlnich oba-
lech v suchgch, krytgch skladech.

Upozornéni &

Casové Udaje o pochUznosti a zrani
weberbat opravné hmoty jsou vztazeny
pro normalni podminky (20°C a 65 % rela-
tivni vihkosti vzduchu). PFi niz&ich teplotach

a vyssich vihkostech se doby pro vyzravani
mohou Umérné prodluzovat.

Veskeré 0daje v tomto ndvodu jsou
nezavazné. Jsou vSak zpracovany podle
nejlepsich poznatky a zkuSenosti z praxe

a jsou zalozeny na nejnovejsich technickgch
poznatcich.

Bezpedénost prace

Pred zapocetim prace vénujte pozornost
pokynum pro ochranu zdravi a zivotniho
prostredi, které jsou uvedené na obalech
v{robkd nebo v bezpecnostnich listech. Pri
praci s vgrobkem nejezte, nepijte, nekurte
a pouZzivejte predepsané ochranné pracovni
pomuUcky.

Likvidace odpadu

Postupujte podle zakona & 185/2001 Sb,
o odpadech, v platném znéni. Podrobn&jsi
informace jsou uvedeny v bezpecnostnim
listu vgrobku.

DodrZovanim uvedengch pokyn0 chranite
své zdravi a Zivotni prostiedi!
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Pfiprava
HmMotu promiché@me pomalobézngm micha-
dlem dle popisu zpracovani.

Aplikace

Namichanou hmotu aplikujeme na podklad
za pomoci nerezové IZice a nerezového hla-
ditka.

Pokud se jedna o vytvoreni celoplosngch pod-
lahovgch nebo spadovgch povrchy, je vhodné
pouzit i strhavact lat.

Po kratkém zavadnuti Ize povrch aplikované
weber.bat opravné hmoty upravit molitantovgm
nebo filcovgm hladitkemn mirné navihéengm
ve vodé.

weberbat BRSNS EROTS

C erobku@ OH 101
Baleni ‘8{3 20 kg
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— 'VHODNE RO
RYCHLE _ 'VODNI PODLAHOVA VYSOKA
TUHNoucT VYTAPENI PEVNOST

¢ Nejdiileziteisi
& vla')sfnosﬁ )

- vysoké zatizeni
— pevnost 30 MPa

- tloustky vrstev 1-20 mm

- rychletvrdnouci — pochUznost
po 2—-3 hod.

- aplikace dalsich vrstev
PO 6—24 hod.

- vhodna pro podlahové
vytapéni
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