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Metalickg dekorativni design - Pochuznost do 24 hod. - Vgborné mechanické vlastnosti - Lita epoxidova
stérka

Dvouslozkova bezrozpoustédlova epoxidova stérkova pryskyrice pro dekorativni povrchovou Gpravu
betonu, cementovgch potéru a stérek pripadné jingch soudrzngch podkladU v interiéru

Metalické odstiny — méd, zlato, stribro, perlet

Podklad musi bgt pevng, suchg, vyzrdlg, zbaveng vSech volngch ¢&astic, prachu, mastngch skvrn
a v8ech necistot. Povrch nesmi bgt kletovan ani poprasovan cementem, musi byt izolovanyg proti
vzlinani vihkosti. Na povrchu nesmi bgt vystouplé cementové mléko. Podklad musi vykazovat
mechanické vlastnosti dle CSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Teplota podkladu
15-20°C, vlhkost podkladu max. 4%, prfidrznost min. 1,5MPa pro pojizdné a 1,0MPa pro pochiUzné
podklady. Rovinnost podkladu 2mm/2m. Pokud podklad nedosahuje této rovinnosti, Ize jej vyrovnat
samonivelaéni cementovou hmotou weberfloor epox. Pred vlastni pokladkou povrch dukladné vysajte
promyslovgm vysavaéem. Pozor prachové castice mohou pusobit jako separétor. Prach muze
téz zpUsobovat pohledové defekty na uzitné plose. V pfipadé nenosného povrchu, zpusobeného
napf. vystouplgm cementovgm mlékem, korozi, drolenim nebo odlupovanim, nebo pokud je povrch
znecistén ropngmi produkty, jako jsou nafta, oleje, asfalt nebo jing separator, provedte pied viastni
pokladkou prebrouseni, tryskani nebo brokovani. Splfiuje-li podklad pozadované parametry, proved'te
den pred vlastni aplikaci penetraci podkladu.

Teplota podkladu 15-20°C, relativni vihkost vzduchu 50%, vlhkost podkladu max. 4%, Aplikaci
provadéjte nejméné 3°C nad rosngm bodem. Teplota vzduchu i materidlu samotného musi byt pfi
aplikaci od 15°C do 25°C. Cerstvé nanesené plochy by nemély byt vystaveny pfimému pusobeni
sluneénich paprsku.

Nadoba na michani, spiralové michadlo vhodné na epoxidové hmoty, michaci zafizeni (pomaloota&kova
300 - 400 ota&ek za minutu), nerezové hladitko, zubova stérka nebo rozhrnovaci vélec, odvzdushovaci
valec, podlaharské tretry.

Nadoby, nadradi a nastroje je nutné ihned po ukoncéeni praci umyt fedidlem S 6300 nebo S 6003. Pokud
neni takto provedeno ihned, naradi je trvale znehodnoceno.

PFidani jingch pfisad a pouziti za nepfiznivgch klimatickgch podminek (viz. Podminky pro zpracovéni) je
nepripustné. Vgrobek neni ur¢en k povrchové Gpraveé ploch, které budou v pfimém styku s potravinami,
pitnou vodou. Vgrobek neni uréen k natérum détskgch hracek.

Aplikované plochy chraiite pred pusobenim UV zareni a to predevsim dlouhodobé oteviengmi okny
a dvermi do aplikovaného interiéru. UV zareni zapficifiuje postupné prirozené zazloutnuti epoxidové
vytvrzené kompozice.

Veskeré 0daje v tomto navodu jsou nezavazné, jsou vSak zpracovany podle nejlepSich poznatkd
a zkuSenosti z praxe a jsou zaloZzeny na nejnoveéjsich technickgch poznatcich. Zpracovani vgrobku je
nutné vzdy prizpUsobit pripadngm konkrétnim podminkam.

Danou aplikace a vgsledné vzorovani doporu¢ujeme vzdy vyzkouset na referenéni plose, ktera neni
soucasti hlavnich exponovanych ploch. Estetickg vgsledek aplikace je vzdy zavislg na pouzitém naradi
i rukopise aplikatora.

Postupujte podle zékona & 185/2001Sb., o odpadech v platném znéni. Podrobn&;jsi informace jsou
uvedeny v bezpeénostnim listu vgrobku.

Nachazi uplatnéni vSude tam, kde je pozadovana vysoka zivotnost, odolnost proti odéru, prilnavost
k podkladu, chemicka odolnost a vysoka dekorativnost.

Nejcastéji jde o obchodni prostory, predvadéci centra, tan¢irny a hudebni kluby, umélecké galerie,
klubovny, prodejny bizuterie, zlatnictvi a podobné. Velmi casto je aplikace provadéla v modernich
interiérech uréengch pro bydleni.

K penetraci oteviengch savgch podkladU pouzijte dvouslozkovou epoxidovou penetraci webersys
epox penetrace rozpoustédlova. Nepfipustné je pouziti akryldtovgch penetraci. U srovnangch
a napenetrovangch podkladU je vhodné provést naneseni barevného epoxidového natéru webersys
epox ndtér silnovrstvy. Podbarveni dovoluje nanést tendi vrstvu nasledné dekorativni metalické stérky
a pripadné ovlivitovat vgsledng dekor. Napriklad pod zlatou stérku Ize nejprve podklad obarvit natérem
na bilo, Zluto, oranZzovo nebo na ¢erno atp. Podle odstinu podbarveni vznika i vgsledng dekor metalické
podlahy.
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Bezpecnostni opatfeni

Material se dodava jiz ve spravném poméru slozky A (pryskyrice) a slozky B (tvrdidio). Pomé&r AB je 2:1.
Pomér michani jednotlivgch slozek neménte. Vzniklou hmotu neni mozné redit pfidanim komercnich
fedidel. Nejprve zamichejte slozku A tak, aby se pfipadné usazené pigmenty a plniva dostaly do vznosu.
Kompozice se pfipravi dokonalgm vlitim slozky B do slozky A a promichdnim pomalootac¢kovgm
misidlem (cca 300 ot./min.) tak, aby do materialu nebyl pfimichan vzduch. Misi se cca. 3 min. a2
do homogennosti smési. Nasledné se prelije do jiné Cisté nadoby a opét se dUkladné po dobu 1 min.
promicha. Pfipravend natuzend smeés se aplikuje na pfedem pripraveny a napenetrovang podklad.
NatuZzenou a homogenizovanou kompozici vlijte na pfipravenou plochu a roztdhnéte ocelovgm
pravitkem, zubovou stérkou nebo rozhrnovacim valcem. Nasledné roztazenou stérku dukladné
odvzdudnéte odvzdudfovacim valcem (tzv. jezkem). Odstrané&ni bublinek vzduchu z povrchu stérky je
mozné téz provést za pomoci tzv. xylen spreje.

Melirovani, mramorovani:

Po roztazeni hmoty na plose a jejim odvzdusnénim je vhodné nékolik minut pockat, aby se hmota
sama znivelovala a pak do ni vstoupit na podlahafskgch tretrdch a pomoci vhodného néafadi (hladitko,
zubové@ stérka aj) vytvarfet pozadovany dekor. Mechanickgm zdsahem do nalité hmoty vznikaji
nehomogenity vytvarejici nejriznéjsi vzory. Pokud hmota na podlaze stoji v klidu, postupné tento
dekor ztlumuje svou intenzitu.

Jinou dekoraéni moznosti je tzv. melirovani, mramorovani nebo kombinace obou technik. Na podlahu
nalijte zakladni barevnou kompozici a do ni vlijte jeden nebo vice jinobarevngch prouzku. Viastni
dekor vytvarejte zvolengm naradim. Pfi pouziti zubov{ch stérek ruzné velikosti vznika vgrazng dekor
s mensim vzdjemngm rozpijenim barev do sebe. Této metodé fikdme melirovani. Pfi pouziti hladitek
r0zngch tvaru a velikosti, dochazi k barevnému miseni a vzniku jemngch pfechodovch odstint mezi
jednotlivgmi barvami. Tomuto postupu fikdme mramorovani. Metody mramorovani a melirovani je
mozné kombinovat.

Cim pozdé&ji dekor v nalité st&rce vytvarite, tim je vgrazné&;jsi je jeho struktura. Pozor, hmota, ve které
jiz zacina probihat Zelatinace netvori po zasahu naradim zpét slitg povrchovy efekt. Do hmoty ktera jiz
zacind tuhnout nezasahujte.

Pfi dekorovani je mozné pouzit i nékteré tékavé chemické latky, které na povrchu stérky vytvori
dekorativni obrazce.

Zpracovatelnost namichané smési je do 30 minut podle teploty.

Pfi normalnich podminkach je podlaha pochUzna po 24 hodinach, plné vyzrala po 7 dnech od aplikace.
Po tuto doby aplikované povrchy nadmérné nezatézujte ani mechanicky, ani chemicky, nepouzivejte
Uklidové prostredky.

Celkové cca 2 - 3 kg/m? dle rovinnosti podkladu
1,1 kg/1 mm/1 m?

V 7,5 kg plechovgch obalech (5 kg + 2,5 kg)
12 mésicU od data vgroby v origindlnich obalech, v suchgch, krytgch skladech pfi teploté 5—25°C.

Pfi praci s materidlem je tfeba dodrzet ochranna/bezpeénostni opatfeni vyznadena na obalu.
Ve vytvrzeném stavu je fyziologicky nezdvadng.
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